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Tên bài báo 
Study structure characteristics and the photocatalytic activities degradation of RhB solution on C/g-C3N4/PVDF membrane material

Căn cứ vào nhận xét phản biện, thay mặt nhóm tác giả xin gửi bản giải trình, bổ sung, chỉnh sửa bài báo như sau:
	TT
	Nội dung nhận xét của phản biện
	Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung của nhóm tác giả

	
	Phản biện 1
	

	1
	Nhóm tác giả cần chỉnh sửa lại một chút ở phần Tóm tắt (không cần gửi lại cho phản biện):
-So sánh nhất chỉ dùng khi so sánh từ 3 loại vật liệu trở lên.
-Cụm “dự kiến sẽ được mở rộng một cách triển vọng trong lĩnh vực công nghệ lọc màng” là chưa hợp lý vì ở đây đang trình bày về nghiên cứu xúc tác quang chứ không phải nghiên cứu về công nghệ lọc màng.
	[bookmark: _GoBack]Nhóm tác giả cảm ơn góp ý của phản biện rất nhiều. Nhóm tác giả đã chỉnh sửa lại phần tóm tắt như trong phần highlight của bản thảo.

	
	PB2
	

	1
	Bổ sung nguồn gốc của C trong quy trình điều chế C/g-C3N4 và bổ sung quy trình tổng hợp g-C3N4.
Sửa lỗi: "N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)" thay vì "N-Methy-2-pyrrolidone (NMP)"; "g-C3N4/PVDF" thay vì "C3N4/" ở trang 6
Phần tóm tắt: "C/g-C3N4 (H = 82,97%)" chưa tương thích với kết quả trình bày trong bản thảo
	Nhóm tác giả cảm ơn góp ý của phản biện rất nhiều. Nhóm tác giả:
- Đã bổ sung nguồn gốc của C ở tại liệu số 17 và bổ sung quy trình tổng hợp g-C3N4.
-Đã sửa lỗi "N-Methy-2-pyrrolidone (NMP)" thành "N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)" và "C3N4/"  thành "g-C3N4/PVDF" ở trang 6.
- Đã chỉnh sửa phần tóm tắt: "C/g-C3N4
 (H = 82,97%)" thành g-C3N4/PVDF (H = 45,92%).
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