Comments on manuscript No. QNUJS-B2536 titled: “Thu hồi vật liệu từ pin sơ cấp thải: ảnh hưởng của graphene đến cấu trúc và tính chất quang của composite ZnO”.
Bản thảo trình bày đầy đủ dữ liệu thực nghiệm và phần thảo luận rất thuyết phục. Tôi cho rằng bản thảo này có thể được chấp nhận xuất bản trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn sau khi chỉnh sửa đôi chút. Tôi có một số nhận xét sau đây để các tác giả có thể tham khảo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bản thảo:
Format:
1. Lỗi ngắt cột/trang: Ngay sau dòng "...ZnO/graphene/g-C3N4" và trước tiêu đề "Synthesis of composites..." phải là tiếp tục cho phần introduction. Ở các trang khác cũng vậy.
2. Tóm tắt tiếng Việt vẫn còn vài chữ tiếng Anh, ví dụ: and.... Trang 7: Tài liệu tham khảo nên chuyển thành References để nhất quán sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho toàn bài. 
3. Lỗi chính tả: rifapicin, nên chuyển thành rifampicin, "In particularly" -> Sửa thành "In particular".
4. Đề xuất thống nhất ký hiệu. Ở phần trên dùng ký hiệu '/' (ZnO/graphene), nhưng ở đây dùng ký hiệu 'X'. Nên thống nhất dùng một ký hiệu để tránh nhầm lẫn cho người đọc. Có thể đổi thành 'Synthesis of ZnO/X composites (X = graphene; g-C₃N₄; graphene/g-C₃N₄)' để nhất quán
Nội dung: 
1. Trong phần Introduction, graphene cũng có nguồn gốc từ graphite trong pin, đây sẽ là một điểm cực kỳ ấn tượng và nên được nhấn mạnh ngay trong đoạn giới thiệu. Tác giả có thể tham khảo chẳng hạn: “Notably, in this work, graphene was also synthesized from the graphite foil recovered from the spent batteries, further enhancing the sustainability of the process”.
2. Experiment, đoạn tổng hợp composite, nên sửa lại câu hoàn chỉnh: graphene was synthesized from the graphite foil of the spent batteries through a modified Hummer’s method.
3. Spent primary Zn-C batteries (Panasonic AA 1.5V ) were collected locally from Gia Lai province. Có phải tác giả muốn nói đến pin được thu thập từ hộ gia đình không? Tôi nghĩ là không cần nói đến một địa điểm cụ thể như tỉnh Gia Lai vì pin thường được tìm thấy ở mọi hộ gia đình.
4. Phần results and discussions: việc giải thích “g-C₃N₄ tương tác mạnh với Zn²⁺” là suy đoán và chưa được chứng minh bằng số liệu trong đoạn này (XRD chỉ cho thấy kết quả, không chứng minh cơ chế). Do đó, cần thận trọng hơn khi kết luận, nên dùng từ "có thể" hoặc "phù hợp với giả thuyết".
5. Câu “which becomes more pronounced upon ZnO crystallization, which Anshu Sharma et. al also observes.” bị lặp từ “which” và dùng từ “observes” không hợp với chủ ngữ số nhiều (et al.). Gợi ý sửa: “...which becomes more pronounced upon ZnO crystallization, as also observed by Anshu Sharma et al.”
6. Đoạn văn thiếu giải thích cho các peak C-H và C-O trong mẫu ZG. Các bond này có phải là từ graphene.
7. Thông tin chưa đầy đủ: Cần nêu rõ các peak đặc trưng của Zn-O trong mẫu ZN và ZGN có cường độ yếu, điều này phù hợp với nhận định từ XRD rằng ZnO trong các mẫu này kết tinh kém hoặc hàm lượng thấp. Có thể thêm một câu để nhấn mạnh sự tương quan này.
8. Lỗi chính tả chấm phẩy: In the O 1s spectrum in Fig. 4c, three peaks are observed at 529.9. 531.2, and 532.0 eV can correspond to oxygen in the ZnO lattice (OX),
9. Cần bổ sung biện luận cho kết quả trong các hình 3d, 4d, 5b-d.

